K2 

Příklad 1.

Prosévací zkouškou štěrkopísku na normové sadě kontrolních sít jsme zjistili tyto hmotnosti dílčích zbytků:

rozměry ok na sítech [mm]
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
dno
součet

hmotnost dílčího zbytku [g]
0
242
1425
1661
2343
1789
1486
641
184
121
120
10012

vypočítejte celkový zbytek a celkový propad v % na sítech 8 mm, 1 mm a 0,125 mm.

Příklad 2.

Pomocí dvoučelisťového posuvného měřidla s poměrem čelistí 1 : 3 byl roztříděn vzorek kameniva. Určete hmotnostní podíl zrn o tvarovém indexu 3 a větším, jestliže jejich hmotnost byla 324 g a hmotnost zrn s tvarovým indexem menším než 3 byla 1026 g.
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