Náplň cvičení předmětu „Stavební látky“, 1.VS, šk. rok 2001/2002

K1
1. Stanovení objemové hmotnosti kameniva v odměrném válci

2. Stanovení sypné hmotnosti kameniva volně sypaného


3. Výpočet mezerovitosti kameniva volně sypaného

4. Stanovení sypné hmotnosti zhutněného kameniva 

5. Objemová hmotnost kameniva vážením na vzduchu a ve vodě (hydrostatické vážení)

K2
1. Pevnost v tlaku pórovitého kameniva při stlačení ve válci 

2. Stanovení zrnitosti kameniva prosévací zkouškou

3. Určení podílu zrn hrubého kameniva o tvarovém indexu 3 a větším


4. Stanovení hlinitosti kameniva

5. Ukázka recyklovaných materiálů

CE
1. Výroba cementové kaše normální hustoty 


2. Stanovení dob tuhnutí cementové kaše


3. Výroba zkušebních těles pro zkoušky pevnosti


4. Stanovení pevnosti cementu v ohybu


5. Stanovení pevnosti cementu v tlaku

M
1. Výpočet množství složek pro výrobu malty


2. Namíchání malty


3. Stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty


4. Výroba těles


5. Stanovení pevnosti malty 

CI
1. Stanovení skutečných rozměrů


2. Stanovení objemové hmotnosti pravidelného vzorku


3. Stanovení objemové hmotnosti cihelného střepu hydrostatickým vážením


4. Stanovení nasákavosti cihelného střepu


5. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu


6. Stanovení pevnosti v tlaku


7. Prohlídka vystavených výrobků

O
1. Učení vystavených kovových vzorků

2. Stanovení rozměrů vzorku hladké oceli


3. Stanovení rozměrů vzorku žebírkové oceli

4. Zkouška tahem betonářské výztuže
- a) určení meze kluzu








- b) určení pevnosti v tahu

- c) stanovení tažnosti

- d) stanovení kontrakce

P
1. Stanovení objemové hmotnosti polymerů


2. Zkouška tahem u polymerů


3. Identifikace neznámých vzorků zkouškou v plameni


4. Ohybová zkouška tuhého polymeru

D
1. Zjišťování vlhkosti dřeva


2. Určení meze pevnosti v tlaku ve směru vláken


3. Určení konvenční meze pevnosti v tlaku napříč vláken


4. Určení rázové houževnatosti dřeva v ohybu

OZ
1. Vybrané zkoušky stavebních materiálů

BC
1. Výpočet množství složek pro výrobu zadaného množství betonu


2. Výroba vzorku čerstvého betonu


3. Zpracovatelnost čerstvého betonu metodou Vebe


4. Zpracovatelnost čerstvého betonu metodou sednutí kužele


5. Výroba zkušebních těles pro zkoušky pevnosti


6. Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

B
1. Přehled zkušební tělesa pro zkoušky betonu


2. Stanovení pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti betonu po 28 dnech zrání


3. Stanovení pevnosti v příčném tahu betonu


4. Objemová hmotnost různých druhů betonu v suchém stavu


5. Stanovení pevnosti v tlaku pórobetonu
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