Protokol

Jméno, příjmení:  Klára Baculáková

Studijní skupina:  1 

Název práce

Měření betonového válce
Datum:3.10.2001
Teplota:
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1. Měření hustoty betonového válce

a) Vzorky a pomůcky :


betonový válec(1)


posuvné pravítko

b) měřené veličiny:


hmotnost(m)
m=559g=559(10-3kg


průměr(R)

R=54mm=54(10-3m


výška(v)

v=107mm=107(10-3m
c) vzorce a dosazení:
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d) závěr:

Hustota u válce betonu(1) byla naměřena 2 281kgm-2

2. Zjištění stoupání závitu šroubu

a)  vzorky a pomůcky:


číselníkový úchylkoměr 

b)

	a0
	0,12
	
	

	a1
	1,48
	S1=a0-a1
	1,36

	a2
	2,75
	S2=a1-a2
	1,23

	a3
	4,15
	S3=a2-a3
	1,4

	a5
	5,3
	S4=a3-a4
	1,15

	
	
	S
	1,29


Závěr:Průměrná hodnota stoupání závitu šroubu je 1,29 typu C.
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