                                      Test   I
Předmět:                      BI02    Zkušebnictví a technologie 

Kombinovaná forma studia
1. Co je to frakce kameniva ?
a) max. velikost zrna

b) min. velikost zrna

c) množina zrn zachycená na daných sítech stanovených rozměrů
d) kameniva o stejné objemové hmotnosti

2. Čára zrnitosti kameniva vyjadřuje 

a) procentuální zastoupení normové velikosti zrn ve frakci kameniva 

b) čistotu kameniva

c) tvar zrn kameniva

d) počet zrn o shodném tvarovém indexu

3. Měrný povrch zrn kameniva neovlivňuje

a) dávku záměsové vody

b) množství cementu

c) objemovou hmotnost kameniva

d) mrazuvzdornost betonů

4. Které označování cementů je neplatné

a) CEMI 42,5 R

b) CEM II/B-S 32,5

c) CEM I 80,5 N

d) CE II/A-S 42,5

5. Pro betonáž v zimě použijete
a) portlandský cement

b) síranovzdorný cement

c) vysokopecní cement

d) zpomalovače tuhnutí

6.   Pro zlepšení mrazuvzdornosti použijete

a) pórovité kamenivo

b) provzdušňovací přísady

c) směsný portlandský cement

d) plastifikační přísadu

7.  Při betonáži za vysokých teplot nad 25ºC použijete
a)  zpomalovače tuhnutí
b)  hydrofobní přísadu

c)  urychlovače tvrdnutí

d)  urychlovače tuhnutí

8. K čemu slouží při keramické výrobě taviva? 

a)  vznikají po roztavení jílu při výpalu 

b)  při výpalu tvoří taveninu spojující krystalické fáze střepu

c)  snižují teplotu výpalu

d)  zabraňují tavení střepu při sušení
9.  K čemu slouží při keramické výrobě ostřiva? 

a) zabraňují obrušování strojního zařízení při vytváření na šnekových lisech

b) snižují tavitelnost surovinové směsi při výpalu

c) snižují citlivost k sušení a smrštění sušením výrobní směsi

d) ovlivňují plastičnost a zpracovatelnost výrobní směsi
10. Jakými laboratorními způsoby se zjišťuje granulometrie jílovinových zemin?  

a) sítovým rozborem plavením 
b) rentgenovou difrakční analýzou

c) sedimentačním rozborem podle Andreasena
d) diferenční termickou analýzou

11. Jak se nejčastěji posuzuje plastičnost keramického tvářecího těsta? 
a)   podle množství ostřiva, které při sedimentační analýze propadne sítem 0,063 mm
      b)   podle mineralogického složení zjištěného rentgenovou difrakční analýzou
c)   podle deformačního poměru stanoveného na Pfefferkornově přístroji při různém
      množství vody 

d)  podle nasákavosti vypáleného střepu

12. Při měření strunovými, odporovými nebo mechanickými tenzometry jsou na 
 měřicí základně přímo zjišťovány :

a) poměrná přetvoření nebo změny délek základny na zkoumaných objektech (vzorky, prvky, části konstrukce)

b) statická napětí v oblasti měřicí základny na zkoumaných objektech (vzorky, prvky, části konstrukce)

c) změny fyzikálně mechanických parametrů materiálu v oblasti měřicí základny na zkoumaných objektech (vzorky, prvky, části konstrukce)

d) deformační odezva základny způsobená změnou v působení vnějších vlivů

13.  Při vyhodnocení změny statického napětí materiálu v měřeném místě
z naměřených deformací se používá:

a) v pružné oblasti namáhání Hookeův zákon

b) v pružné oblasti namáhání Bach-Schűlleho zákon

c) kritérium rovnováhy sil měřené soustavy

d) kritérium minima virtuální práce vnitřních sil

14.  Princip měření délkových změn měřicí základny je u strunové tenzometrie
založen na:

a) změně frekvence f kmitající struny vyvolané změnou jejího napětí  

b) změně měrné hmotnosti struny vyvolané změnou jejího napětí  

c) změně modulu pružnosti struny vyvolané změnou jejího napětí  

d) změně modulu přetvárnosti struny vyvolané změnou jejího napětí  

15.  Princip měření délkových změn měřicí základny je u odporové tenzometrie
založen na:

a) změně ohmického odporu snímače vyvolané změnou délky

b) změně měrné hmotnosti snímače vyvolané změnou délky

c) změně modulu pružnosti materiálu měřeného povrchu vyvolané zvýšenou hladinou statického napětí

d) změně součinitele teplotní roztažnosti snímače
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